
Grado CIS - 1,4 (%) Viscosità
(ML 1+4 at 100°C)

KBR 01 Min. 96 45
KBR 01 L Min. 95 30
KBR 710 S 34,5 50
KBR 710 H 34,5 67
KBR 820*1 40 -
NdBR 40 Min. 97 43
NdBR 60 Min. 97 63

*Functionalized Li-BR


