
Grado Struttura Stirene
(%)

Viscosità
(ML 1+4 at 100°C)

Contenuto
di olio (phr)  

KTR-101 Lineare 31,5 4,500   
KTR-103 Lineare 31,5 2,000   
KTR-104 Lineare 32,0 900   
KTR-201 Lineare 31,5 1,200   
KTR-301 Radiale 41 / 33,3  
KTR-303 Radiale 54,5 / 28,6  
KTR-401 Radiale 31 23,8   
KTR-401 H Radiale 32,5 21,5   
KTR-602 Lineare 40,5 600   


