Superfice specifica

GradO MgO [%] CaO [%] Fe [%] area (BET) [m?/g] Densita [g/I]
LUVOMAG® M072 97,1 0,7 0,04 70 420
LUVOMAG® M075 97,1 0,7 0,04 100 420
LUVOMAG® M074 98,5 0,6 0,04 145 550
MgO N50 98,0 0,6 0,02 150 220




