
Prodotto
(supportato in polvere) Apparenza Principio attivo Contenuto

[% m/m] Vettore

LUVOMAXX® AMEO DL 70 Polvere bianca 3-aminopropyl triethoxysilane 70 Silica
LUVOMAXX® GLYMO DL 70 Polvere bianca 3-glycidyloxypropyl trimethoxysilane 70 Silica
LUVOMAXX® MTMO DL 70 Polvere bianca 3-mercaptopropyl trimethoxysilane 70 Silica

LUVOMAXX® OVMS DL 70C Polvere grigio
chiaro vinyl-functional oligosiloxane 70 Ca silica

LUVOMAXX® TESPT DL 50/L Polvere bianca bis-[3-(triethoxysilyl)-propyl]-tetrasulfane 50 Silica
(BET: 125 m2/g)

LUVOMAXX® TESPT DL 70C Polvere giallo
chiaro bis-[3-(triethoxysilyl)-propyl]-tetrasulfane 70 Ca silica

LUVOMAXX® VTMO DL 70 Polvere bianca vinyl trimethoxysilane 70 Silica

LUVOMAXX® VTMOEO DL 50 Polvere grigio
chiaro

vinyl-tris-(2-
methoxyethoxy)-silane 50 Ca silica

LUVOMAXX® VTMOEO DL 70C Polvere grigio
chiaro

vinyl-tris-(2-
methoxyethoxy)-silane 70 Ca silica


